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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los métodos y modelos numéricos de análisis de materiales, componentes y estructuras.

- Conocimiento de los mecanismos de envejecimiento, incluyendo las consecuencias de los mecanismos de daño en el 

comportamiento macroscópico de los materiales y estructuras

-

4. OBJETIVOS

En la asignatura se pretende otorgar al alumno los conocimientos precisos ,desarrollados tanto en el resto de asignaturas del 

master como en la propia asignatura, para abordar la resolución de casos reales de análisis de fallo en los que se encuentren 

implicados fenómenos de fatiga, CBT o fluencia.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 FATIGA

2 CORROSIÓN BAJO TENSIÓN

3 CREEP

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

PRÁCTICAS  10,00 Evaluación en laboratorio No No

TEST  30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

EXAMEN FINAL  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se prevé un escenario de evaluación a distancia en el caso de que las autoridades sanitaras y educativas lo indiquen.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

En el caso de estudiantes en regímenes de dedicación a tiempo parcial el estudiante podrá someterse a un proceso de 

evaluación única.

En dicho caso, el alumno deberá asistir y superar las prácticas de laboratorio.

La evaluación única consistirá en la realización de un examen final y la entrega de un trabajo de curso.

Igualmente, el estudiante tendrá derecho a poder obtener la misma calificación que los estudiantes que se sometan a 

procesos de evaluación continua.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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